Technisches Merkblatt

1K PU Grundierung LF losemittelfrei fir Innen und AufRen
Geeignete Untergriinde
Zementestriche / Calciumsulfat(flieR) Estriche / Spanplatten, OSB- Platten / Unbeschichtete Gipsfaserplatten / Holzdielen, harte Holzfaserplatten
Stein, Keramik, Terrazzo Fliesen / Beton B25 nach DIN 1045 (griffige Oberflache) / Estriche im Renovierungsbereich usw..
Untergrundprifung:
Den Untergrund vor der Verlegung geméR DIN 18365, DIN 18356 oder DIN 18367 priifen.
Der Untergrund muss druck- und zugfest, rissfrei, ausreichend oberflachenfest, trocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln, Sinterschichten etc.
sein. Porositat und Griffigkeit der Oberflache sind zu beurteilen. Der Feuchtegehalt und die Saugfahigkeit von Zement(flieR)- und
Calciumsulfat(flieR)Estrichen ist zu prifen. Raumtemperatur und -luftfeuchtigkeit sowie Untergrundtemperatur sind zu prifen.
Untergrundvorbereitung:
Durch die Untergrundvorbereitung ist sicherzustellen, dass der Untergrund belegereif wird, also insbesondere sauber, oberflachenfest, griffig, ggf.
saugfahig, eben, dauertrocken und rissfrei ist. Eine mechanische Vorbehandlung des Untergrundes (Abkehren, Absaugen, maschinelles Blirsten, An-
oder Abschliff, Frasen, Kugelstrahlen) ist je nach Art und Zustand des Untergrundes durchzufiihren. Risse und Fugen, auRBer Dehnungsfugen oder
anderweitig konstruktionsbedingt, sind mit GieRharz und Estrichklammern kraftschliissig zu verschlieen. Locher und Vertiefungen kénnen mit der
Spachtelmasse gefiillt werden. Sie kénnen Unebenheiten nattrlich auch mit unserem Steinteppich ausgleichen. Bei dieser Art des Ausgleichens bitte
immer mit mehr Verbrauch des Steinchenbodens rechnen. Falls notwendig, die Ebenheit und ggf. Saugféhigkeit und Griffigkeit des Untergrundes
durch Spachteln mit einer geeigneten Spachtelmasse herstellen.
Verarbeitung:
Auftrag der gebrauchsfertigen Grundierung unverdiinnt mit Schaumstoffrolle, Lammfellrolle, Biirste oder glattem Spachtel. Pfiitzenbildung
vermeiden. Den Vorstrich nur einmalig und duinn auftragen. Vorstrich penetriert in pordse, saugfahige Untergriinde und bildet auf dichten, nicht
saugfahigen Untergriinden einen geschlossenen Film. Hohere Temperaturen beschleunigen die Durchhértung. Nicht in dicken Schichten aufzutragen
(schaumt sonst auf). Es ist wichtig noch in die Nasse Grundierung einen Ofengetrockneten Quarzsand einzustreuen wegen der Haftung fir die
nachfolgende Beschichtung.
Verbrauch pro m?
150- 200 g bei Auftrag mit Rolle
Trockenzeit:
mind. 12 Std
Verarbeitungsraumklima mindestens:
15°C
Verarbeitungsraumklima max. Luftfeuchtigkeit:
75 %
Haltbarkeit:
mindestens 6 Monate
Verfiigbare GebindegroRen: 0,1-5 kg
Genaue Gebindegrofen nach Kundenwunsch
Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen
Priifung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten Produkte
erfolgen aulerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte
erfolgt nach Maf3gaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verliert dieses technische Merkblatt seine Giltigkeit.
Kennzeichnung nach GefStoffV/EG-Richtlinien:
Gefahrensymbol: Xn gesundheitsschadlich,
Gefahrenbestimmende Komponente: Diphenylmethandiisocyanat,
Isomere/Homologe
Gefahrenhinweise (R Satze):
R 20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen
R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt maoglich
R 48/20 Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Einatmen
Sicherheitsratschlage (S Satze):
S 2 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen
S 24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden
S 26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen)
Enthélt: Methylendiphenyldiisocyanat, Isomeren und Homologen; Isocyanat, Polymethylen-Polyphenylester.
Enthélt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.
Nur fiir den berufsmaBigen Verwender!
Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1: Schwach wassergefahrdend (Selbsteinstufung gemaR VwVwS vom 17.05.1999)
GISCODE lil‘.l 1 - Losemittelfrei gemaR TRGS 610
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Die Polyurethanabdichtung ist I6semittelhaltig!
TrendFloor 1k - PU - Dichtschicht fiir Balkon,- Terrassen und Treppenbereich

Einsatzbereich:

1-komp.- Polyurethan Dichtschicht. Wird im Balkon- und Terrassenbereich als Risstiberbriickende, hoch- bzw.
dauerelastische, l6semittelhaltige und wasserundurchléssige Beschichtung eingesetzt.

Diese Beschichtung zeichnet sich durch auergewdhnliche gute Haftung auf fast allen Baustoffen wie Beton, Stein, Holz,
Metall, Putz, Bitumen usw... aus.

TrendFloor Balkonabdichtung ist ein 1-komponentiges, Polyurethan. Nach vollstandiger Durchhdrtung erhélt man einen
dauerelastischen, trittfeste und Wasserundurchlassige Abdichtung.

Kalteflexibel / Diffusionsoffen / Rissetiberbriickend / Abriebfest /Wasserdicht

TrendFloor 1K PU Dichtschicht ist eine lichtbestdndige Abdichtung und eignet sich als Klebeschicht fiir unsere Steinteppiche.
TrendFloor 1K PU Dichtschicht wird auf Balkonen, Terrassen, Laubengéngen, Blumenwannen, Springbrunnen, Schwimmbédern
unter Kacheln in Bédern, Kiichen usw... eingesetzt.

Farbe: grau  (nach der Durchtrocknung ist es wichtig immer einen Oberbelag aufzubringen)

Haut Bildung nach ca. 40 min.

Begehbar nach 24 Std, immer erst ein test durchfilhren

Verbrauch hangt von der jeweiligen bendtigten Beschichtungsdicke und der Beschaffenheit der Oberflache ab ca. 1,2- 1,5 kg/m?
(Grundieren).

Der Untergrund muss tragfahig, oberflachentrocken und frei von Schmutz, Staub, Reinigungsmittelriickstdnden oder anderen
trennenden Substanzen sein.

Wird TrendFloor 1K PU Dichtschicht zur Abdichtung im PUR- Balkonschutzsystem eingesetzt, ist auf die jeweiligen
Streichabstande zu achten.

Bei starken Temperaturwechseln, im Zusammenhang mit erhéhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung auf
der Untergrundoberfléche. VVor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss dieser Wasserfilm restlos abgetrocknet sein. Bei
Beschichtung von feuchten Oberflachen kann es ansonsten zu Blasenbildungen, Abldsungen oder Irritationen in der
Materialoberflache kommen.

1K PU Dichtschicht Balkonabdichtung vor Verarbeitung kurz aufriihren.

1K PU Dichtschicht Balkonabdichtung wird mit einer Velour- Mohairrolle diinnschichtig auf den vorbereiteten Untergrund
aufgetragen. Die angegebenen Verbrauchsmengen sind einzuhalten. Zu hohe Auftragsmengen kénnen zur Blasenbildung in der
Beschichtung fiihren.

Das Reinigen der Arbeitsgeréte kann im frischen Zustand mit TrendFloor EPV- Universalreiniger erfolgen.

Nach der Durchhértung ist eine Reinigung nur noch mechanisch maglich.

Nach dem Gebrauch sind Restgebinde sofort dicht zu verschlieRen, um eine Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
Vorsichtig begehbar sind die Flachen am néchsten Tag. Vollstandig belastbar nach ca. 7 Tagen. Bei 20°C und 50% rel. Feuchte
PUR- Reaktionsharze sind feuchtigkeitsreagierend.

Deshalb miissen diese Materialien bis zur vollstandigen Erhédrtung vor Feuchtigkeit geschiitzt werden.

Der zu beschichtende Untergrund muss oberflachentrocken sein.

Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzégern den Erstarrungsverlauf.

Fur alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner KBS geben. Gebinde nach Restentleerung mindestens 24
Stunden ausluften lassen. Materialreste kénnen nach EAK- Schlusselnummer 080111(Farb- und Lackabfélle die organische

Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Die vorstehenden Informationen und unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach besten Wissen, gelten jedoch nur als
unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung unserer Beratungshinweise und unserer
Produkte im Hinblick auf Ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund
unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkten erfolgen auRerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Ihrem
Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach MaRgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verliert dieses
technische Merkblatt seine Giiltigkeit.




TrendFloor

1K PU Bindemittel LH Bindemittelanteil 6% l6semittelhaltig

Produktbeschreibung

TrendFloor

1K PU LH ist eine UV- besténdige, einkomponentige, elastische Beschichtung von mittlerer Viskositat auf Polyurethan-Basis mit hohem
Festkdrpergehalt. Sie hartet mit Luftfeuchtigkeit aus zu einer Versiegelung mit hervorragender Witterungsbestandigkeit und
Abriebfestigkeit. Aufgrund der ausgezeichneten Besténdigkeit ist

TrendFloor

1K PU LH die ideale elastische Deckschicht fir PUR Beschichtungen im AuBenbereich.

Hauptanwendungsgebiete:

Versiegelung fur Betonschutz-Systeme mit hervorragender Bestandigkeit gegenuber UV, Abrieb und Chemikalien. Auch als Bindemittel
fur Color- Marmor- und Glasgranulat/Kies Belage u.a.m.

Arbeitspackung:

1-20 kg Gebinde, andere auf Anfrage

Farben:

leicht glanzend in klar

Produkteigenschaften

Einkomponentig - einfach zu verarbeiten / Bestandig gegen UV, Witterung und Abrieb / Dampfdurchlassig - geeignet fiir
Bodenbeschichtung / Hartet auch bei niedrigen Temperaturen. / Wéhrend der Aushértung relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit
/ Schaumt nicht auf und bildet keine CO2 Gase bei hoher Luftfeuchtigkeit oder zufalliger Berihrung mit Wasser
Anwendungshinweise

Vorbehandlung der Oberflachen:

Die zu beschichtende Oberflache muss trocken und frei von Ol oder anderen Trennmitteln sein. Eine Vorbehandlung mit Sandstrahlen
oder Hochdruckreiniger ist empfehlenswert, um eine saubere und leicht angeraute Oberflache zu erzielen. Bei der Verwendung von
Wasser-Hochdruckreinigern missen die Oberflachen 24 Stunden abtrocknen, bevor beschichtet werden kann. Bei Verwendung als
direkter Betonanstrich auf sorgfaltige Grundierung bzw. Voranstrich achten. Wenn bei der Versiegelung eines Belagsystems die
Wiederbeschichtungszeit Gberschritten ist oder die zu versiegelnde Flache verunreinigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an unseren
technischen Kundendienst.

Mischen:

Obwohl

TrendFloor

1K PU LH ein einkomponentiges PUR- Produkt ist, muss es dennoch aufgeriihrt werden, um eine gleichméaRige Aushartung und Farbe
zu garantieren. Nicht zu viel Luft einmischen, umtopfen ist empfehlenswert. Eimer nicht auf die Arbeitsfliche Restentleeren, immer in
Folgegebinde.

Anwendung:

Vor der Verarbeitung von

TrendFloor

1K PU LH samtliche Ziindquellen entfernen. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken, Rauchen Versiegelung von Beschichtungen -
TrendFloor

1K PU LH sollte mittels Lammfell- bzw. Schaumrolle, Pinsel oder Rakel zu einem gleichméaRigen Film in der empfohlenen Starke
aufgebracht werden. Nicht zu dick auftragen! Mindestverarbeitungstemperatur 5°C. Nicht auf feuchten oder nassen Oberflachen
aufbringen. Nicht auf Oberflachen aufbringen, die stark durchlassig fir Wasserdampf sind. Frischer Beton muss 28 Tage aushéarten,
bevor er grundiert werden kann.

Brennbar:

Enthalt Losemittel. Von Funken, offener Flamme und groR3er Hitze fernhalten. Nur bei ausreichender Beliiftung anwenden.

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Arbeitsschutzbestimmungen beachten, Schutzbrille und Handschuhe tragen. Fir ausreichende
Beliiftung sorgen. Dampfe nicht tber langere Zeit einatmen. Verunreinigte Kleidung vor Wiederbenutzung waschen.

Erste Hilfe: bei Hautkontakt benetzte Stelle grundlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Spritzern

ins Auge sofort fur mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spulen, Arzt aufsuchen. Bei

Atembeschwerden Frischluft zufuhren.

Reinigung: Nicht Ausgehartetes Material mit einem mit Reinigungsmittel getrankten Lappen

aufnehmen. Ausgehértetes Material mechanisch entfernen. Nach Verschitten das Leck eindammen,

Material mit Flussigkeitsbindendem Mittel aufnehmen und entsprechend den Vorschriften beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Unsere Produkte entsprechen den zugesicherten Eigenschaften - soweit hier verdffentlicht - wenn sie nach ASTM und APT
Standards verarbeitet, angewendet und geprift werden. Produktbeschreibungen sowie Funktions- und Anwendungshinweise
werden in der festen Uberzeugung ihrer Richtigkeit erteilt, beruhen jedoch auf Erfahrungswerten und stellen keine Garantie dar.

Sie entbinden den Anwender nicht von der sachgerechten, anwendungsbezogenen Priifung. Insbesondere wird keine Garantie

fur die Brauchbarkeit des Produkts fiir eine bestimmte Anwendung tibernommen 06/04 immer selber Eigenversuche und Tests
durchfuhren fir Sondereinsatz unseres Produktes.

Technische Daten

TrendFloor

1K PU Bindemittel 16semittelhaltig LH Bindemittelanteil 6%

Physikalische Eigenschaften:

Material Film

Festkorper 80 % Dehnung ASTM D412 320 %

Viskositat ca. 3000 mPa*s Zugfestigkeit ASTM D412 22 N/mmz2

Klebfrei 1 - 5 Stunden Harte ASTM D2240 95 Shore A

Begehbar 24 Stunden 45 Shore D

Ausgehartet 7 Tage

Chemische Bestandigkeit

(+ gut, o zeitweise, - schlecht) Probekorper fir 6 Monate in Losung gelagert und auf Harte und Gewicht geprift

Schwefelsaure 50% -/ 25% o / 10% + / Phosphorséaure 50% - / 25% + / Ameisensaure 50% o / 10% + / Essigsaure 50% o/ 10% + /
Salzsaure 31% - / 10% o / Salpetersaure 10% o / Borsaure 4% + / Chromsaure 10% o / Milchsaure 25% + / Zitronensaure 10% +

/ Tannin + / Ammoniak 5% + / Kalilauge 10% + / Natronlauge 40% + / Peroxid 10% + / Bleichlauge + / Formaldehyd 37% +

/ Methylenchlorid o / Aceton + / Xylol + / Butyl Acetat + / Methanol + / Alkohol 10% + / Benzin + / Diesel + / Glycerin + / Soda 20% +
/ Kochsalzlésung 10% + / Zuckerlésung 30% +



Technische Daten TrendFloor 1K PU Wandbindemittel

_elatisch _odkonomisch _ldsungsmittelfrei

Produktbeschreibung: TrendFloor 1K PU Wandbindemittel ist ein hochwertiges 1 komp.

Polyurethan Bindemittel fir senkrechte Flachen

Anwendung:

TrendFloor 1K PU Wandbindemittel ist speziell als standfestes Bindemittel zur Beschichtung von senkrechten Flachen mit Marmor
und Quarzen abgestimmt. TrendFloor 1K PU Wandbindemittel besteht aus einer hochwertigen Dispersionszubereitung, die mit
farbigen und natirlichen Dekorquarzen eine standfeste Masse ergibt. Das gute Stellvermdgen ermdglicht das Aufziehen des schweren
Kieses an senkrechten Flachen. Die 1- Komponentige Einstellung ermdglicht das Arbeiten ohne die sonst Uiblichen Topfzeiten von
Reaktionsharzen. Als Produkt auf Polyurethanbasis sind keine besonderen

Schutzmafnahmen bei der Verarbeitung erforderlich.

Eigenschaften:

TrendFloor 1K PU Wandbindemittel hat keine Reaktionszeit, da es 1-komponentig ist. Es ist verarbeitungsfreundlich und hat ein
gutes Stellvermdgen. Die Dispersion ist physiologisch unbedenklich.

TrendFloor 1K PU Wandbindemittel ist besténdig gegen Vergilbung und fur Innen und AuRen anwendbar.

Technische Daten:

Verbrauch : 10 — 12 % auf Decorsteine / Verarbeitungszeit : 60 Minuten (Fertigmischung) / Trocknungszeit : 4 -8 Stunden (Abhéangig
von / Temperatur und Luftfeuchtigkeit) / Dichte : 1,05 g / cm?/ Konsistenz : Paste / Farbe nach Trocknung : transparent / Verpackung : 5
kg, 10 kg, 20 kg / Lagerfahigkeit : 12 Monate

VOR FROST SCHUTZEN!

Einsatzbereich:

Bindemittel Wand TrendFloor 1K PU Wandbindemittel wird fur alle senkrechten Flachen eingesetzt, die nicht mechanischer
Beanspruchung ausgesetzt sind, z.B.:

» Wandsockel und Podeste

» Wandflache

» Setzstufen im Innenbereich und Auf3enbereich

* Teilflachen als Erganzung andere Belage, wie z.B. Keramik

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragféhig, rissfrei und trocken sein. Mirbe und schwachhaftende Schichten sind zu
entfernen. Der Untergrund muss ausreichend ebenflachig sein, ggf. mit geeigneten Vorstrichen und Spachtelmassen herstellen.
Verarbeitung:

Mischen: 25 kg Kies und 2,5 bis 3,0 kg (abhéngig von der Korngré3e) TrendFloor 1K PU Wandbindemittel in einen ausreichend
grolRen Behélter geben und bis zur Homogenitét durchmischen. Geeignet sind langsam laufende Zwangsmischer und Rihrmaschinen
mit Doppelriihrkorb.

Auftragen: Aus einem weiteren Gebinde pures Bindemittel (Verbrauch ca. 0,2 kg / gm), auf die beschichtungsfahige
vorbereitete Flache, mittels Rollen oder Pinsel aufbringen.

Nur soviel auftragen, wie innerhalb von 30 Minuten

Beschichtet werden kann. Dann sofort die Bindemittel-Kies-Mischung mit einer rostfreien

Glattekelle aufziehen, verdichten und glatten.

Zur Zwischenreinigung der Gléattekelle Wasser oder TrendFloor Gléattehilfe verwenden. Um Ansétze zu vermeiden,

immer frisch in frisch arbeiten. Arbeitsfelder durch Trennschienen einteilen.

Die Verarbeitung nicht unter 10° C und tber 75 % re |. Feuchte durchfiihren.

Reinigung: Zur Entfernung von frischen Verunreinigungen und zur Reinigung von Werkzeugen sofort nach Gebrauch Wasser
verwenden.

Lagerung: Kuhl und trocken lagern. Gebinde dicht verschlieBen. ACH T U N G! FROSTEMPFINDLICH!

Unsere Angaben beruhen auf unserer bisherigen Erfahrung und Ausarbeitung. Wir Glbernehmen fiir die einwandfreie
Quialitat unserer Produkte, die Verantwortung fur das Gelingen der von Ihnen durchgefiihrten Arbeiten kénnen

Wir nicht ibernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen haben.

Es wird empfohlen im Einzelfall Versuchsflachen anzulegen. Dariiber hinaus gelten unsere Allgemeinen
Geschaftsbedingungen.

1-Komponentig entféllt
VBF: entfallt
Gefahrstoffverordnung entfallt

Nach Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblatter ungiiltig. Technische Anderungen im Laufe der
Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Dieses Technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Da die Anwendung und
Verarbeitung dieses Produkts auf3erhalb unseres Einflusses liegt und die verschiedenen Untergriinde und Beanspruchungen Einflisse
auf die Wahl des Arbeitsverfahrens haben kénnen, befreit unsere Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche den Verarbeiter nicht
vor der eigenen Prifung unseres Bauwerkstoffes auf ihre Eignung fur die beabsichtigten Zwecke. Das gilt auch fur die Wahrung von
Schutzrechten Dritter sowie fiir Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdriicklich schriftlich angegeben sind. Im Ubrigen
gelten unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen®.



Wandbindemittel ist speziell als standfestes Bindemittel zur Beschichtung von senkrechten Flachen abgestimmt.
Verlegeanleitung TrendFloor Wand, Stellstufen und Sockelbereich
Wandbereiche ergeben einen perfekten Abschluss eines TrendFloor Granulatbodens.
Das gute Stellvermdgen ermdglicht das Aufziehen des schweren Kieses an senkrechten Flachen.
Zuerst wird der TrendFloor Steinteppich verlegt und anschlieRend erst den Wandbereich anbringen.
Die Ansicht ist schoner, wenn der Sockel nachtréglich angebracht wird da Sie kleine Unebenheiten besser abdecken kdnnen oder Sie setzen
Aluschienen.
Sollten sie etwas unsicher sein nehmen Sie eine Digitalwaage zur Hilfe und mischen nur kleine Mengen an.

Schritt 1

Markieren Sie die gewiinschte Hohe Ihres Sockels mit einem Bleistift und Wasserwaage.

Schritt 2
Nehmen Sie Ihre Abschlussprofile und bearbeiten diese mit einer Blechschere oder Winkelschleifer.
Diibeln, Tackern oder Fixieren (Kleben) Sie die zugeschnittenen Abschlussprofile am besten mit einer HeiRklebepistole. Kleben Sie alle
Bauteile ab, die nicht mit Kunststoff in Beriihrung kommen dirfen.
Schritt 3
1. Geben Sie die gewlinschte Menge Granulat und das mitgelieferte Bindemittel (siehe Datenbléatter)
Wir fiihren verschiedene Arten von Wandbindemitteln, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind bitte vorher anrufen. Bei fertig thixotropiertes
(Pastdse) 1K Acryl Dispersion, 1K PU, 2K EP oder 2K PU
Wandbindemittel ben&tigen Sie kein Stellmittel)
Schritt 3.1 Bindemittel mit Stellmittel benetzen.

Zuerst wird das Bindemittel mit dem Stellmittel vergitet 3-5% Stellmittelanteil und geben Sie erst dann die 1K PU Bindemittelpaste mit den
Granulaten im richtigen Mischungsverhaéltnis) (siehe technische Merkbléatter) Vermischen Sie das Granulat und 1K PU Bindemittel gut um,
dass alle Steinchen gleichméfig benetzt sind.

Verarbeitung wie in Schritt 4.

Schritten 3.2 Acryl- Dispersion Wandbindemittelpaste
Sie nehmen das 1K Acryl Dispersion Wandbindemittelpaste. Hier missen Sie kein Stellmittel zugeben, sondern mischen das 1K Acryl
Dispersion Bindemittel und die Granulate ca. 18-20% bei und mischen das ganze gut durch. Verarbeitung wie in Schritt 4.
Schritt 3.3 1K PU- Dispersion Wandbindemittelpaste
Sie nehmen das 1K PU Dispersion Wandbindemittelpaste. Hier missen Sie kein Stellmittel zugeben, sondern mischen das 1K PU Dispersion
Bindemittel und die Granulate ca. 10-12% bei und mischen das ganze gut durch. Verarbeitung wie in Schritt 4.

Schritt 3.4 reine 1K PU Wandbindemittelpaste
Sie nehmen das reine ldsemittelhaltige 1K PU Wandbindemittelpaste. Hier missen Sie kein Stellmittel zugeben, sondern mischen das 1K PU
Wandbindemittel und die Granulate ca. 10% bei und mischen das ganze gut durch.

Verarbeitung wie in Schritt 4.

Schritt 3.5 2K Produkte z.B. 2K EP Epoxidharze nicht UV bestédndig oder 2K PU UV bestandig

Bitte direkt Anfragen
Verarbeitung wie in Schritt 4.

Schritt 4 Verarbeitung
Sie geben eine Klebeschicht (Verbrauch ca. 200-250 ml/m2) auf die gut vorbereitete Flache und spachteln, streichen oder rollen das
Granulatgemisch nass in nass auf die vorbereitete Wandfléche bei.

Nun nehmen Sie mit der Kelle eine kleine Menge fertiges Material aus dem Eimer und geben es an lhrer Anfangsecke als Haufen auf Ihre
angeklebte Flache. Nun Schieben Sie mit Ihrer Kelle und gutem Handfesten Druck das Material gegen die Wand und streifen die Kelle nach
oben uber das Profil ab.

Die Schritte werden so oft wiederholt bis Sie ausreichend den Wandbereich gefiillt haben ca. 40-50 cm.

Die Glattekelle wird ab und zu mit TrendFloor Glattehilfe benetzt und wird dann durch links- und Rechtsbewegungen geglattet und
Uberstehendes Granulat verziehen, bis das Granulatgemisch biindig zum Abschlussprofil und senkrecht zum Boden steht. AufRenecken
koénnen Sie mit einer Eckenkelle oder wenn diese nicht vorhanden ist mit einer zweiten Kelle die mit TrendFloor Glattehilfe benetzt ist gegen
die andere Seite der AulRenecke stellen und unter guten Druck den Bereich fillen und Glatten.

Nach Fertigstellung der Arbeiten entfernen Sie die Abklebungen und Abdeckungen.

Ihre Glattekelle sollte wéhrend der Verarbeitung immer leicht mit TrendFloor Gléttehilfe benetzt sein, so erreichen Sie ein phantastisches
Glatteergebnis. Verbrauchmengen sind einzuhalten sonst kann es zu Irritationen an der Oberflache kommen.

Die vorstehenden Informationen und unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen
Prufung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer Anwendungstechnischen Beratung von lhnen hergestellten Produkte
erfolgen auBerhalb unserer Kontrollmdglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in Threm Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte
erfolgt nach MaRgaben unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verliert dieses technische Merkblatt seine Giltigkeit.
Die Angaben zur m2 Berechnung beruhen auf Erfahrungswerten, je nach Objekt, Kérnung, Schichtstérke und Verarbeitung kann es zu
Mengenabweichungen kommen. Wir iibernehmen keine Haftung bei Fehlmengen und tauschen auch tibergebliebenes Material nicht um.

PU- Reaktionsharze sind feuchtigkeitsreagierend. Deshalb mussen diese Materialien bis zur vollstandigen Erhéartung vor Feuchtigkeit geschiitzt
werden. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken sein (Die Beton oder Estrichfeuchte darf nicht mehr als 4% betragen. Die Abreif¥festigkeit
des Untergrundes muss mindestens 1,5 N/mm? betragen, sonst kann es zu Irritationen (Fleckenbildung) an der Oberflache kommen. Hohe
Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzégern den Erstarrungsverlauf. Verbrauchsangaben einhalten. Abweichungen kénnen zu
Schattierungen in der Oberflache fuhren.



Verlegeanleitung TrendFloor Universalprofil

Montageanleitung der TrendFloor Profil — Schienen

Schritt 1

Alten Belag von der Treppe entfernen.

Schritt 2

Schneiden Sie die Trendfloor Profil-Schiene auf die bendtigte L&nge ab. Dabei ist zu beachten, dass auf jeder Seite der Schiene 1 mm Luft zur
angrenzenden Wange ist.

Wichtig! Dieser Abstand zur Wange muss sein, da sonst die Aluschiene an der Wange reibt und quietscht.

Schritt 3

Schrauben Sie die TrendFloor Profil-Schiene mit ausreichend langen Schrauben an

(ca. 3,5 x 35 mm). Die Schraubenkdpfe durfen nicht tber die angesengten Ldcher vorstehen.

Tipp!  Fir eine bessere Stabilitat kann die Schiene zusétzlich auch von vorne verschraubt werden. Diese neuen Lécher missen mit einem
Kegelsenker so groR angesenkt werden, dass die Schraubenkdpfe biindig sind.

Wichtig!! Achten Sie darauf, dass die Schiene an jedem Schraubpunkt auf der alten Stufe aufliegt. Eventuelle Hohlrdume miissen mit
Unterlegmaterial (z.B. Furnier) ausgefillt werden. Wenden Sie keine Gewalt an. Ziehen Sie die Schrauben nur leicht an, sonst kann es passieren,
dass die Schiene durch das Anschrauben verzogen wird. Das verursacht beim Einlegen der Trittstufe erhebliche Probleme.

Schritt 4

Schneiden Sie das Material der Trittstufe zu. Auch hier seitlich auf 1 mm Luft achten. Die Vorderkante muss an der Aluschiene durchgehend gerade
anliegen. Hinten kann ruhig etwas Abstand sein, da hier die Setzstufe den Zwischenraum abdeckt.

Schritt 5

Die zugeschnittene Trittstufe wird mit Montagekleber — méglichst auf Polyurethan Basis — eingeklebt. Hinten wird mit kleinen Leisten bzw. Keilen
die Trittstufe nach unten und nach vorne an die Aluleiste gedriickt.

Tipp!  In die Senkrechte Fuge zwischen Aluschiene und der Vorderkante des Belags wird ein Strang Silikon oder Kleber eingebracht, damit hier
kein Wasser eindringen kann.

Schritt 6

Schneiden Sie die Setzstufe zu. Auch hier seitlich auf 1 mm Abstand achten.

Schritt 7

Kleben Sie die Setzstufe — mdglichst die Nutseite nach unten — mit Montagekleber gegen die alte Setzstufe. Sollte sich eine Fuge zwischen Tritt- und
Setzstufe bilden, dichten Sie diese mit dauerelastischem Dichtstoff (bevorzugt PU Silikon) ab. Verwenden Sie nach Méglichkeit kein Silikon.
Schritt 8

Verfugen Sie jeden Abstand zwischen den neuen Teilen und der alten Treppe mit einem dauerelastischen Dichtstoff. PU Silikon verwenden.
Schritt 9

Freuen Sie sich tber Ihre neue TrendFloor Profil-Treppe und achten Sie auf die richtige Pflege.

MaRe: Aufliegeflache ca. 5 cm, Abdeckflache VVorderkante ca. 38 mm, Einschub ca. 8 mm.
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